cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Mustertexte fiir die Ausschreibung der CARBOrefit® Anwen-
MERKBLATT 3.03

dung
Bei Fragen/Anmerkungen E-Mail: info@carborefit.de Stand: 07.01.2025
zu kontaktieren: Telefon: +49351 48205 521

Bei den hier vorliegenden Mustertexten handelt es sich um Beispieltexte der BaumaRRnahme. Bei Unklar-
heiten ist der Bauherr/Planer oder alternativ der Zulassungsinhaber zu kontaktieren.

Hinweis: Es wird keine Gewahrleistung auf Vollstandigkeit oder Fehler gegeben.

Malnahmen zur Betoninstandsetzung sowie der Risssanierung sind nicht Bestandteil dieses Merkblattes.
Diese sind an entsprechender Stelle in Abhdngigkeit der Gegebenheiten des Bauvorhabens einzufiigen.

Fir die Durchfiihrung der Instandsetzungs- und Verstarkungsarbeiten sind alle einschlagigen Normen, Richt-
linien, Regelwerke und anerkannte Regeln der Technik zu beachten.
Unter anderem mitgeltende Normen und Regeln:

e DINEN 1992-1-1 2011-01 Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln fir den Hochbau

e DIN EN 1992-1-1/NA Nationaler Anhang; National festgelegter Parameter; Eurocode 2

e DAfStb RL SIB: 2001-10 Instandsetzungsrichtlinie 2001-10, Teil 1-4: Schutz und Instandsetzung von
Bauteilen
Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsatze
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uberwachung
Teil 4: Prifverfahren

e Technische Regel (DIBt) Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung): 2020-05
Teil 1 - Anwendungsbereich und Planung der Instandhaltung
Teil 2 - Merkmale von Produkten oder Systemen fiir die Instandsetzung und Regelungen fiir deren
Verwendung

e  DAfStb-Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen — Oktober 2001

e DINEN 1542:1999-07: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontrag-
werken — Priifverfahren — Messung der Haftfestigkeit im AbreiRversuch

e DIN EN 1504 Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Definitionen, Anforderungen, Glteliberwachung und Beurteilung der Konformitat, Teil 1-10

e Grundsatze fur den Eignungsnachweis zur Ausfiihrung von Arbeiten zur Verstarkung von Betonbau-
teilen mit Carbonbeton nach den giiltigen allgemeinen Bauartgenehmigungen — Mai 2022

e Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen
(PUZ-Verzeichnis) — Januar 2023

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

oz Menge ME

01
01.0010 0,000 Psch

02

Kurztext EP GB

Allgemein
Werksplanung fiir das Bauvorhaben revreeieee ereeaeeas
Anfertigen der erforderlichen Ausfiihrungs- und Werksplanung
fiir die vollstandige Leistung unter Berlicksichtigung der gestal-
terischen, technischen, wirtschaftlichen, hydraulischen und sta-
tischen Anforderungen. Ausfiihrungsplanung in Anlehnung an
Leistungsbild der HOAI. Grundlage bildet die vorliegende Pla-
nung einschl. der hydraulischen und statischen Berechnungen,
sowie derbeiliegenden Zeichnungen, Plane, Baubeschreibung
sowie der Festlegungen in diesem Leistungsverzeichnis. Anfer-
tigen der Werksplanung fur alle LV-Teile der Gesamtleistung zur
Herstellung der Briicke. Erstellung der statischen Nachweise ist
gesondert erfasst. Berlicksichtigung und Verwendung der Bei-
trage aller am Bau beteiligten Gewerke. Erstellen einer zeichne-
rischen Darstellung mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben und Details. Abstimmung mit den zustandigen
Behorden, soweit erforderlich, ist eigenverantwortlich durch-
fliihren. Die Unterlagen sind zur Prifung bei einem zugelasse-
nen Prifingenieur einzureichen. Die Prifgebihren tragt der
Auftragnehmer, Prifauflagen sind einzuarbeiten. Werkszeich-
nungen sind als Erganzung bzw. Fortschreibung der Ausfiih-
rungsplanung zu erstellen und werden nicht gesondert vergi-
tet. Erstellung von Werkszeichnungen einschl. Material- und
Stiicklisten. Lieferung der gepriften Ausfihrungs- und Werks-
zeichnungen in 2-facher Ausfertigung in Papierform und 1-fach
digital auf Datentrdger im DWG-Format und PDF-Format, ein-
schlieBlich Prifbericht.

Grundlagen Carbonbetonverstirkung ...
Grundlage dieser Ausschreibung ist das CARBOrefit®-System gemaR abZ/aBG Z-
31.10-182 des DIBt. Die in der abZ/aBG festgelegten Anforderungen und Rege-
lungen sind jederzeit zu bericksichtigen und zwingend anzuwenden. Samtliche
relevanten Nachweise wurden gemaR der abZ/aBG gefiuhrt. Anfallende Kosten
flr die Erstellung der Statik, sowie deren Priifung durch einen Priifingenieur:in-
nen missen vom Auftragnehmer getragen werden. Liegt keine gepriifte Statik
vor, so ist diese durch den Auftraggeber zu erbringen. Alle in der abZ/aBG fest-
geschriebenen Materialien, Abldufe und Arbeitsschritte sind zwingend und al-
ternativlos umzusetzen. Das vorliegende Angebot muss dieses genauso beinhal-
ten. Nachforderungen daraus kénnen nicht geltend gemacht werden.

Die abZ/aBG und die Verwendbarkeitszeichen der Materialien und alle weiteren
Nachweise miissen auf der Baustelle vorliegen und sind zu beachten.

Andere Systeme als das geméaR abZ/aBG Z-31.10-182 sind zuldssig, wenn die
Gleichwertigkeit durch entsprechende Verwendbarkeitsnachweise z.B. abZ/aBG
nachgewiesen werden und zur Angebotsabgabe eine geprifte Statik mit dem
gewdhlten System vorliegt. Wird eine Komponente des zugelassenen Systems

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

02.0010 0,000 Psch

02.0020 0,000 Psch

02.0030 0,000 Psch

gedndert oder nicht gemaR abZ/aBG ausgefiihrt, entfillt jegliche Haftung. An-
gebote ohne einen priiffahigen, statischen Nachweis werden nicht gewertet.

Der AN muss Uber eine qualifizierte Fiihrungskraft und tber Baustellenfachper-
sonal gemal’ ,,Grundsatze fir den Eignungsnachweis zur Ausfiihrung von Arbei-
ten zur Verstarkung von Betonbauteilen mit Carbonbeton mit Bausatzen nach
den giiltigen allgemeinen Bauartgenehmigungen” verfligen. Es muss mindes-
tens 1 Baustellenfachpersonal waren der Carbonbetonverstarkung standig auf
der Baustelle Vor Ort sein. Das ausfiihrende Unternehmen muss seine Eignung
zur bestimmungsgemaRen Herstellung von Verstarkungen von Betonbauteilen
mit Carbonbeton durch eine geltende Bescheinigung nachweisen. Die Eignung
des ausfiihrenden Unternehmens muss gegeniliber der hierfir anerkannten
Priif- und Uberwachungsstelle entsprechend dem Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen-Verzeichnis (PUZ-Verzeichnis) erbracht werden. Der Eig-
nungsnachweis ist dem Angebot beizulegen.

Die verwendeten Baustoffe (Carbongitter und Feinbeton) muissen auf der Bau-
stelle trocken gelagert und vor Witterungseinfliissen geschiitzt werden. Das Car-
bongitter muss zusatzlich gegen UV-Strahlung wahrend der Lagerung geschiitzt
werden und ist wahrend der Zwischenlagerung ebenfalls vor Verschmutzung zu
schiitzen. Zudem ist ein Betreten der Carbongitter zu jedem Zeitpunkt verbo-
ten.

Die Verlegung der Carbonbewehrung erfolgt nach statischem Erfordernis. Beim
Verarbeiten muss sichergestellt werden, dass die Gitter hohenmalig ausgerich-
tet sind und nicht verrutschen kénnen. Carbonbewehrung und Stahlbewehrung
/ Stahleinbauteile miissen einen entsprechenden Abstand zueinander einhal-
ten, da es andernfalls zur Kontaktkorrosion des Stahls kommen kann. Befesti-
gungen dirfen nicht mittels Rételdraht erfolgen.

Die statischen Randbedingungen wie die Ubergreifungslangen etc. miissen ein-
gehalten werden

Uberwachungsleistung — Eigeniiberwachung cevereee ereereenes

Uberwachung der gelieferten Materialien cevereee ereereenes
Die fur die Anwendung gelieferten Materialien (Gitter, Feinbe-

ton) sind auf ihre Verwendbarkeit zu prifen und beigefiigte

Unterlagen zu dokumentieren. Die Materialien miissen mit ei-

nem U-Zeichen unter Angabe der Zulassungsnummer gekenn-

zeichnet sein (Beipackzettel oder Gebindeaufdruck) und mit

dem ausgeschrieben Produkt tibereinstimmen.

Kontrolle der Eigenschaften des Feinbetons vt e e
Bei der Herstellung des Frischbetons ist bei jeder Mischung
durch Sichtpriifung sicherzustellen, dass kein Bluten oder Se-
parieren des Betons erkennbar ist. Uberpriifung der Frischbe-
tonkonsistenz gemaR DIN EN 1015-3 mit dem AusbreitmaR bei
t =10 min und den einzuhaltenden Anforderungen nach
abZ/aBG Z-31.10-182. Das AusbreitmaR muss jede zehnte
Charge, alle 50 t, mindestens einmal je Produktionstag gepriuft
werden und zwischen 17-21 cm liege und wird mit einem Ha-
germann-Tisch geprift. Je 100 m? Verstarkungsflache, jedoch
mindestens einmal taglich, ist die Frischmortel-Rohdichte nach
DIN EN 1015-6 zu bestimmen. Die Frischmortel-Rohdichte
muss zwischen 2,07 und 2,27 kg/dm?3 liegen.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

02.0040 0,000 Stk

02.0050 0,000 Stk

02.0060 0,000 Psch

Herstellung und Priifung von Betonprismen reevrere eereens

Herstellung von Betonprismen

Der erhartete Feinbeton muss die in der abZ/aBG Z-31.10-182
beschriebenen Anforderungen erfiillen. Der erhartete Feinbe-
ton muss je 250 m? verstarkter Fliche oder mindestens 3 Pris-
mensatzen je Projekt, auf Biegezug- und Druckfestigkeit nach
DIN EN 196-1 getestet werden. Die Lagerung ist gemaRDIN EN
12390-2 NA durchzufiihren. Die Anforderung an die Biegezug-
festigkeit betrdgt nach 7 d mindestens 5 N/mm? und nach 28 d
mindestens 5,5 N/mm?. Die Anforderung an die Druckfestig-
keit betrdgt nach 7 d mindestens 40 N/mm? und nach 28 d
mindestens 72 N/mm?.

Die Anforderungen beziehen sich auf den Mittelwert eines
Prismensatzes von mindestens 3 Prismen. An den Prismen ist
die Rohdichte des erharteten Feinbetons gemaR DIN 1015-10
zu bestimmen. Diese muss zwischen 1,95 und 2,15 kg/dm? lie-
gen.

1 Stk. =1 Prismensatz & 3 Prismen

Herstellung und Priifung begleitender Priifplatten gemaR

abz/aBG Z-31.10-182 e e

Kontrolle der Verbundeigenschaften anhand begleitender
Prifplatten mittels Verbundversuchen. Die Verbundversuche
sind hinsichtlich Geometrie der Prifplatten, Versuchsaufbau
und -durchfiihrung gemaR abZ/aBG 7-31.10-182 auszufiihren.
Der AN muss eine nachvollziehbare Dokumentation der Plat-
ten sicherstellen und jederzeit vorweisen kénnen. Es muss
mindestens ein Priifplatte je angefangene 250 m? Verstar-
kungsflache oder mindestens 3 Priifplatten fiir das gesamte
Projekt hergestellt werden. Die Prifplatten sind bauteilnah zu
lagern, um die Vergleichbarkeit zum verstarkten Bauteil zu ge-
wahrleisten.

Uberpriifung der Ebenheit der Carbongitterlagen e e

Uberpriifung der Ebenheit der Carbongitterlage in der ,,fri-
schen” Feinbetonschicht. Die Uberpriifung ist nach dem Einar-
beiten des Carbongitters und vor dem Auftrag der nachsten
Feinbetonschicht durchzufiihren. Dabei darf auf einer Priifstre-
cke von 30 cm die Abweichung von einer ebenen Flache nicht
mehr als h =1 mm betragen.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.

www.carborefit.de CARBOTrefit” ist eine eingetragene Marke und ein Qualitatssiegel im Bauwesen.

134




cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Priifung der Haftzugfestigkeit vor Belastung des Bauwerks ge-
02.0070 0,000 Stk maR abz/aBG Z-31.10-182 e e
Die Haftzugfestigkeit am Bauwerk muss den Anforderungen
gemal abZ/aBG Z-31.10-182 entsprechen (Versagen in der Alt-
betonschicht). Ausnahmen sind zuldssig, wenn das Versagen in
der Verstarkungsschicht auftritt, dann muss die Haftzugfestig-
keit im Mittel Giber 3 N/mm? und der kleinste Wert tGber 2
N/mm? betragen. Die Auswertung hat gemaR abZ/aBG Z-
31.10-182 zu erfolgen. Die Haftzugprifung sollte an denselben
Bauteilen erfolgen, an denen zuvor die Prifung der Oberfla-
chenzugfestigkeit durchgefiihrt wurde. Es erfolgen drei Pri-
fungen je angefangene 250 m? und mindestens 5 Priifungen
im Projekt. Dies betrifft nur Flachen, die mit Carbonbeton ver-
starkt werden. Die Stellen der Probeentnahme werden in Ab-
sprache mit dem Planer festgelegt. Bauteile, die nicht ver-
starkt werden, sind nicht Bestandteil der abZ/aBG. Eine Pri-
fung umfasst mindestens 3 Proben.
VerschlieRen gemal Pos. 04.__.0240
1 Stk. =1 Prifung @ 3 Proben

Uberwachungsleistung - Fremdiiberwachung gemiR abZ/aBG
02.0080 0,000 Psch Z-31.10-182 e es e
Fremdiberwachung der Bauausfiihrung nach abZ/aBG Z-
31.10-182 durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
PUZ-Verzeichnis.

03 Vorbereitende Arbeiten Carbonbetonverstirkung
Grundlage aller Leistungen ist die nach den Vorgaben der abZ/aBG Z-31.10-182
instandgesetzte, aufgeraute und reprofilierte Betonoberflache. Risse usw. im
Beton im Bereich der Verstarkung, die zur Korrosion der Bewehrung fiihren
kénnen oder Risse mit Fliissigkeitsdurchtritt sind gemal TR-Instandhaltung zu
behandeln.

Priifen des Untergrunds vor Beginn der Arbeiten gemaR
03.0010 0,000 Psch abz/aBG Z-31.10-182 e e
Vor Beginn der Arbeiten sind die Untergriinde gemeinsam mit
der BU des AG entsprechend auf Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der abZ/aBG Z-31.10-182 abzugleichen und ge-
gebenenfalls durch den Auftraggeber nachzuarbeiten. Uber-
prifung der zu bearbeitenden Betonoberflache auf Hohlstellen
oder minderfesten Untergrund mit geeignetem Verfahren und
Werkzeug. AnschlieBend markieren der festgestellten Hohl-
stellen, Risse und Betonmangel.

03.0020 0,000 m? Reinigen des Betonuntergrunds ceveeee aeveeeenes
Abtragen und Entfernen von artfremden Stoffen und Bewuchs
Durch Abwaschen bis 250 bar oder kehren
Stoffart: ...........
Dicke: ....coeune.
inkl. Entsorgung

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

03.0030 0,000 Stk

03.0040 0,000 m?

03.0050 0,000 Stk.

Priifen der Oberflachenzugfestigkeit des Bestandsbetons ge-

maR abZ/aBG Z-31.10-182 e e

Priifen der Oberflachenzugfestigkeit gemaR DIN EN 1542 des
Bestandsbetons vor der Untergrundvorbehandlung. Der Er-
wartungswert des Mittelwertes der Oberflachenzugfestigkeit
(95-%-Quantil) mit Auswertung nach abZ/aBG Z-31.10-182 des
Betonuntergrunds oder der reprofilierten Oberflache muss
mindestens 1,0 N/mm? betragen. Sofern in der Statik héhere
Werte gefordert sind, sind diese entsprechend nachzuweisen.
Es erfolgen drei Prifungen je angefangene 250 m? und min-
destens 5 Priifungen je Projekt. Dies betrifft nur Flachen, die
mit Carbonbeton verstarkt werden. Die Stellen der Probenent-
nahme werden in Absprache mit dem Planer abgestimmt. Bau-
teile, die nicht verstarkt werden, sind nicht Bestandteil der
abZ/ aBG Z-31.10-182. Eine Prifung umfasst mindestens 3 Pro-
ben.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Messprotokolle sind
dem AG vorzulegen.

1 Stk. =1 Prifung @ 3 Proben

Abtragen von geschadigtem Beton und entfernen loser Be-

standteile rverreen oo

Die zu verstarkende Altbetonoberflache muss vor dem Auf-
bringen der Verstarkungsschicht mit einem geeigneten Strahl-
verfahren (Druckluftstrahlen mit festen Strahimitteln, Kugel-
strahlen, Bearbeitung mit einer Nadelpistole, Hochdruckwas-
serstrahlen o.glw. Verfahren) entsprechend vorbereitet wer-
den:

e Freilegen der Gesteinskdrnung bis zu einem Durch-
messer >4 mm
e Mittlere Rautiefe 21 mm

Die Wahl des Verfahrens obliegt dem Auftragnehmer.
gewahltes Verfahren: .................

Strahlwasser/Strahlgut und Betonabtrag sind durch entspre-
chende Auffangvorrichtungen schadensfrei zu sammeln. Ent-
sprechende Saug- und Filteranlagen sind so einzusetzen, dass
eine kontrollierte und umweltgerechte Entsorgung erfolgen
kann. Die EntsorgungsmaBnahmen inklusive der Deponiege-
blhren sind mit einzukalkulieren.

Kontrolle der Rautiefe durch entsprechende Verfahren zur Ein-
haltung der Rautiefe

Hinweis: diese Position entspricht nicht einer Betoninstand-
setzung

Reprofilierung nach abZ/aBG Z-31.10-182 bis 0,25 m? e s

Die Reprofilierung hat gemaR abZ/aBG Z-31.10-182 zu erfol-
gen. Die Reprofilierung hat mit dem nach abZ/aBG Z-31.10-182
zugelassenen System oder gleichwertigen Materialien zu erfol-
gen. Wird die Reprofilierung mit Material auRerhalb des

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

03.0060 0,000

03.0070 0,000

Stk.

Stk.

Systems durchgefiihrt, muss sichergestellt werden, dass das
Material mit dem System kompatibel ist. Der Auftrag des Fein-
betons oder Reparaturmortel erfolgt durch ein maschinelles
Spritzverfahren oder Handauftrag. Der Feinbeton ist frisch in
frisch (d.h. innerhalb der Verarbeitungszeit), je nach Ausbruch-
tiefe und Herstelleranweisung, einzuarbeiten und planzuzie-
hen. Punktuelle Fehlstellen im Beton (Betonabplatzungen,
Kiesnester sind fachgerecht freizulegen und mit dem CARBO-
refit®-Feinbeton oder gleichwertig) zu reprofilieren (nur fir lo-
kale Einzelbereiche). Die Bereiche der Reprofilierung sind vor
dem Uberschreiten der Verarbeitungszeit des Feinbetons
durch Besenstrich aufzurauen bzw. ist eine ausreichende Rau-
tiefe von mind. 1 mm oder alternativ den Vorgaben der Trag-
werksplanung sicherzustellen.

Flache bis 0,25 m?

Dicke bis ......... cm

inkl. Entsorgung

Reprofilierung nach abZ/aBG Z-31.10-182 bis 0,5 m?

Die Reprofilierung hat gemiR abz/aBG Z2-31.10-182 zu erfol-
gen. Die Reprofilierung hat mit dem nach abz/aBG Z-31.10-182
zugelassenen System oder gleichwertigen Materialien zu erfol-
gen. Wird die Reprofilierung mit Material auRerhalb des Sys-
tems durchgefiihrt, muss sichergestellt werden, dass das Ma-
terial mit dem System kompatibel ist. Der Auftrag des Feinbe-
tons oder Reparaturmortel erfolgt durch ein maschinelles
Spritzverfahren oder Handauftrag. Der Feinbeton ist frisch in
frisch (d.h. innerhalb der Verarbeitungszeit), je nach Ausbruch-
tiefe und Herstelleranweisung, einzuarbeiten und planzuzie-
hen. Punktuelle Fehlstellen im Beton (Betonabplatzungen,
Kiesnester sind fachgerecht freizulegen und mit dem CARBO-
refit®-Feinbeton oder gleichwertig) zu reprofilieren (nur fiir lo-
kale Einzelbereiche). Die Bereiche der Reprofilierung sind vor
dem Uberschreiten der Verarbeitungszeit des Feinbetons
durch Besenstrich aufzurauen bzw. ist eine ausreichende Rau-
tiefe von mind. 1 mm oder alternativ den Vorgaben der Trag-
werksplanung sicherzustellen.

Fliche bis 0,5 m?

Dicke bis ......... cm

inkl. Entsorgung

Reprofilierung nach abZ/aBG Z-31.10-182 bis 2,5 m?

Die Reprofilierung hat gemiR abz/aBG Z-31.10-182 zu erfol-
gen. Die Reprofilierung hat mit dem nach abz/aBG Z-31.10-182
zugelassenen System oder gleichwertigen Materialien zu erfol-
gen. Wird die Reprofilierung mit Material auRerhalb des Sys-
tems durchgefihrt, muss sichergestellt werden, dass das Ma-
terial mit dem System kompatibel ist. Der Auftrag des Feinbe-
tons oder Reparaturmortel erfolgt durch ein maschinelles
Spritzverfahren oder Handauftrag. Der Feinbeton ist frisch in
frisch (d.h. innerhalb der Verarbeitungszeit), je nach Ausbruch-
tiefe und Herstelleranweisung, einzuarbeiten und planzuzie-
hen. Punktuelle Fehlstellen im Beton (Betonabplatzungen,

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

03.0080 0,000 Psch

03.0090 0,000 Psch

04

Kiesnester sind fachgerecht freizulegen und mit dem CARBO-
refit®-Feinbeton oder gleichwertig) zu reprofilieren (nur fir lo-
kale Einzelbereiche). Die Bereiche der Reprofilierung sind vor
dem Uberschreiten der Verarbeitungszeit des Feinbetons
durch Besenstrich aufzurauen bzw. ist eine ausreichende Rau-
tiefe von mind. 1 mm oder alternativ den Vorgaben der Trag-
werksplanung sicherzustellen.

Flache bis 2,5 m?

Dicke bis ......... cm

inkl. Entsorgung

Priifung der Rautiefe der Altbetonschicht und den reprofilier-
ten Flichen gemiR abZ/aBG Z-31.10-182 et e
Nach den Strahlarbeiten und vor den Verstarkungsarbeiten ist
die mittlere Rautiefe der Betonflache des Altbetons und der
reprofilierten Flichen gemaR der abZ/aBG 7-31.10-182 zu pri-
fen. Die mittlere Rautiefe muss mindestens 1 mm betragen,
sofern durch die Statik keine héheren Anforderungen beste-
hen. Kontrolle der Rautiefe durch entsprechende Verfahren
zur Einhaltung der Rautiefe. (Bsp.: Verfahren nach Kaufmann)
Die gemessenen Rautiefen sind zu dokumentieren und dem
Fremdiberwacher vorzulegen.

Vornassen der zu verstarkenden Oberflaichen gemaR

abZ/aBG 2-31.10-182 e es e
Vornassen der zu verstarkenden Oberflache gemaR abZ/aBG Z-

31.10-182. 24 Stunden vor den Verstarkungsarbeiten muss der

Untergrund ,feucht” im Sinne der TR-Instandhaltung sein und

in einem Abstand von 2 Stunden nachgendasst werden. Letzt-

malig 20 Minuten vor Verstarkungsbeginn.

Carbonbetonverstarkung .
Ausfiihrungshinweise: Der AN muss Uber eine qualifizierte Flihrungskraft und
Uber Baustellenfachpersonal gemaR ,,Grundsétze fir den Eignungsnachweis
zur Ausflihrung von Arbeiten zur Verstarkung von Betonbauteilen mit Carbon-
beton mit Bausatzen nach den giiltigen allgemeinen Bauartgenehmigungen”
verfligen. Mindestens eine Filhrungskraft und das Baustellenfachpersonal
mussen wahrend der Arbeiten vor Ort sein. Die Carbongitter sind den 6rtlichen
Gegebenheiten anzupassen. Beim Verlegen der Carbongitter ist darauf zu ach-
ten, das Gitter so zu verteilen, dass die UbergreifungsstdRe in Kett- und
Schussrichtung entsprechend den statischen Vorgaben einzuhalten sind. Die
Bewehrung darf, wahrend der Verstarkungsarbeiten nicht abgekantet oder
starken Querpressungen ausgesetzt werden. Das Carbongitter darf nicht tber-
malig gebogen werden, da dies zu Beschddigungen am Material fiihren kann.
Das Betreten der Carbongitter ist untersagt. Der Mindestbiegerollendurchmes-
ser gemaR abZ/aBG Z-31.10-182 ist einzuhalten.

Die Carbongitter missen frei von Verunreinigungen aller Art sowie von Staub
und Schmutz sein. Weiterhin missen die Gitter vor Sonneneinstrahlung ge-
schitzt gelagert werden. Das Verlegen der Carbongitter erfolgt frisch in frisch.
Dies bedeutet, dass das Gitter in Beton eingearbeitet sein muss, bevor die Ver-
arbeitungszeit des Betons Uberschritten ist. Wahrend der Ausfiihrungsarbeiten
dirfen die Gitter keinen Erschitterungen o. a. ausgesetzt werden. Vor Aufbrin-
gen der Verstarkungsschicht muss der Altbetonuntergrund und reprofilierte

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.

www.carborefit.de CARBOTrefit” ist eine eingetragene Marke und ein Qualitatssiegel im Bauwesen.

138



cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton
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Flachen vorbereitet und gesdaubert werden, um einen ausreichenden Haftver-
bund zwischen Bestandsbeton und Verstarkungsschicht gewahrleisten zu kon-
nen. Das Spritzen des Betons erfolgt im Nassspritzverfahren. Des Weiteren ist
beim Spritzen die zur Verstarkung mit Carbonbeton zuldssige Spritzdiise
(MAWO-DUse) mit dem definierten Spritzdruck zu verwenden. Die Gesamtdi-
cke der Verstarkungsschicht ist entsprechend der statischen Vorgaben einzu-
halten. Es muss beim Verlegen sichergestellt werden, dass die Gitter hhenma-
Rig ausgerichtet sind und nicht verrutschen kénnen.

Vorhandene Durchbriiche sind im Bereich der Arbeiten entsprechend auszu-
sparen. Der Mehraufwand im Zuschnitt ist durch das Ubermessen abgegolten.
Der Riickprall des Applikationsmaterials ist arbeitstaglich von der BaumaR-
nahme zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Nach den Verstarkungsar-
beiten ist eine 7-tdgige sorgfaltige Nachbehandlung durchzufiihren. Wahrend
der Nachbehandlung muss sichergestellt werden, das die Bereiche konstant
feucht gehalten werden. Das Bauteil ist nach der Verstarkung bis zum Abbin-
den des Feinbetons flir mind. 28 Tage (sofern keine anderen Angaben durch
die Statik vorliegen) fir jeglichen Personen- und Materialverkehr zu sperren
und von Materiallagerung freizustellen! Bei Belastung zu einem friiheren Zeit-
punkt muss dies statisch nachgewiesen sein. Die Belastung darf erst nach Frei-
gabe erfolgen. Das Einhalten des Arbeitsschutzes ist vorausgesetzt (keine glan-
zende Oberflache).

Ausfiihrungsbeschreibung

e Vorbehandeln:
Der Untergrund wird am Vortag der Verstarkungsarbeiten gesdubert
und anschlieRend stark befeuchtet, sodass die Kapillarsattigung des
Altbetons einsetzt. Die zu verstarkende Flache ist bis zum Beginn der
Arbeiten konstant feucht zuhalten.

e Vorbehandlung vor Ausfiihrungsstart:
Bevor mit den Verstarkungsarbeiten begonnen werden kann, sind 20
Minuten vor Ausfihrungsbeginn die zu verstarkenden Bereiche letzt-
malig mattfeucht zu befeuchten.

e Feinbeton mischen:
Herstellen des Feinbeton nach Herstellerangaben.Wahrend der Aus-
fuhrung ist je 100 m? oder wenn die zu verstirkende Flache kleiner als
100 m? ist, mindestens einmal am Tag die Frischmortel-Rohdichte zu
bestimmen. Alle 250 m? oder wenn die zu verstirkende Flache kleiner
als 750 m? ist, jedoch mindestens 3-mal im Projekt, erfolgt die Priifung
der Frischbetonkonsistenz (Ausbreitmal) mit Hilfe eines Higermann-
Tisches.

e Aufbringen der 1. CARBOrefit®-Feinbetonschicht:
Aufbringen der ersten Schicht TF10 CARBOrefit® Feinbeton. Das Auf-
bringen des Feinbetons erfolgt im Nassspritzverfahren und ist mit ei-
ner MAWO-Dise auszufiihren, alternativ ist auch das Handlaminieren
erlaubt . Wahrend jedes Spritzvorganges ist eine Schichtstarkenkon-
trolle zu empfehlen. Die Schicht muss je nach Gittertyp (CARBOrefit®-
Typ 1 oder CARBOrefit®-Typ 3) eine Schichtstarke von 3 - 5 mm auf-
weisen. Es empfiehlt sich die erste Schicht mit geringfiigigem UbermaR
(+1 bis 2 mm) mehr aufzutragen, damit das Carbongitter nach dem
Eindriicken mittig zwischen zwei Feinbetonschichten liegt.

e Einarbeiten einer Lage Carbongitter:
Einlegen der Carbongitter in die frische Feinbetonschicht. Das

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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04.0010 0,000 t

CARBOrefit®-Carbongitter wird bei diesem Schritt mit Hilfe einer Glatt-
kelle leicht in den frischen Feinbeton eingedriickt. Es ist darauf zu ach-
ten das zwischen der Feinbetonschicht und dem Carbongitter keine
Hohlrdume entstehen, da diese spater negative Auswirkungen auf die
Verstarkungsschicht haben.

Aufbringen der 2. CARBOrefit®-Feinbetonschicht:

Aufbringen der zweiten Schicht TF10 CARBOrefit® Feinbeton mit dem
Nassspritzverfahren. Die zweite Schicht (Starke der Gitter wird ver-
nachlassigt) muss 3 - 5 mm aufweisen. Wenn der Verstarkungsprozess
unterbrochen werden muss und nicht mehr frisch in frisch gearbeitet
werden kann, muss die letzte aufgetragene Feinbetonschicht mit Hilfe
eines Besens aufgeraut werden, um eine Rauhe Arbeitsfuge

(Rautiefe > 1mm) zu erzeugen. Werden die Arbeiten wieder aufge-
nommen, muss der Bereich des Besenstrichs abgebirstet und genasst
werden. Je nach Angaben der Ausfiihrungsplanung, kann der Schritt 5
und 6 wiederholt werden. Die Position der Carbongitter sowie St6Re,
Ubergreifungslangen, etc. sind aus der Planung zu entnehmen.
Behandlung der Deckschicht:

Glatten oder Reiben der letzten Feinbetonschicht (Deckschicht). Das
Glatten oder Reiben der Deckschicht kann optional durchgefiihrt wer-
den. Die Gestaltung der Oberflachebeschaffenheit erfolgt nach den
Vorgaben des Planer:innen. Ein Verschieben der Carbongitterlagen

und des Feinbetons ist zu verhindern

Liefern CARBOrefit®-Feinbeton

Liefern des CARBOrefit®-Feinbetons fir die Verstarkung. Ver-
wendbarkeitsnachweis des Feinbeton entsprechend der
abz/aBG des DIBt zur Verstarkung von Stahlbeton mit Carbon-
beton mit der Zulassungsnummer Z-31.10-182.

Spritzmortel

Schichtdicke 3-30 mm

Druckfestigkeit nach 1 d > 15 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 d > 80 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 1 d > 3 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 d > 6 N/mm?

E-Modul nach 28 d > 25.000 N/mm?

gepriifte Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)

im Trinkwasserbereich, gepriift nach DVGW Technische
Regeln Arbeitsblatt W 270, W 300, W 347
Feuchtigkeitsklassen WO, WF, WA, WS
Expositionsklassen XO, XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XF1-XF4*,
XAL1-XA2** XM1, XWW1-XWW3

XF4 Nachweis Uber ein Priifzeugnis CDF-Verfahren

(DIN CEN/TS 12390-9)

** XA2 bei Sulfatangriff bis 600 mg/lI SO4

Verbrauch ca. 1,9 kg/m?2/mm (ohne Rickprall)
Aufbringen im Nassspritzverfahren

Die Herstellvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien des
Materialherstellers sind zu beachten und einzuhalten.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0020 0,000 m?

Liefern der CARBOrefit®-Carbonbewehrung Typ 1, Regelaus-

fiihrung reverees eeaenes

Liefern der nach statischen Vorgaben vorgeschriebenen
CARBOTrefit®-Carbongitter. Die Carbongitter missen den Vor-
gaben der abZ/aBG Z-31.10-182 entsprechend oder gleichwer-
tige Eigenschaften aufweisen. Verwendbarkeitsnachweis der
Carbonbewehrung entsprechen der abZ/aBG des DIBt zur Ver-
starkung von Stahlbeton mit Carbonbeton mit der Zulassungs-
nummer Z-31.10-182. Gittertyp: CARBOrefit® Typ 1 Regelaus-
fihrung. Ungleiche Gittertragfahigkeit in Langs- und Querrich-
tung. Ausfiihrung als ebenes Gitter. Carbongitter CARBOrefit®
Typ 1 Regelausfiihrung nach abZ/aBG Z-31.10-182. Eigenschaf-
ten der getrankten Faserstrange nach abZ/aBG 7-31.10-182,
Tabelle 2.1:

e Mittelwert der Zugfestigkeit des getrankten Fa-
serstrangs: = 1.700 N/mm?

e Mittelwert des Elastizitatsmodul des getrankten Fa-
serstrangs: = 170.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des getrank-
ten Faserstrangs im Carbonbeton: > 1.550 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Bruchdehnung des ge-
trankten
Faserstrangs im Carbonbeton: 2 0,75 %

e Einzelwert des Elastizitaitsmoduls des getrankten
Faserstrangs im Carbonbeton: > 160.000 N/mm? und
<260.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der auf die Faserstranglangs-
richtung bezogenen Verbundfestigkeit eines Fa-
serstrangs: 4,0 N/mm

Richtungen der Faserstrdnge (Ldngs-/Querrichtung): 0°/90°
Bewehrungsquerschnitt (Langs-/Querrichtung):

142/28 mm?/m

Gitterweite (Ldngs-/Querrichtung): 12,7 | 16 +0/-2 mm
Lieferabmessungen: auf Anfrage bei Hersteller, bauseits zu-
schneidbar.

Lieferung und Lagerung nach Angaben des Planers. Die aktuel-
len technischen Unterlagen des Herstellers sowie die abZ/aBG
Z-31.10-182 sind zu beachten.

Eine direkte Begehung der Bewehrung im Zuge der Ausfiih-
rungsarbeiten ist zu vermeiden. Zusatzaufwand fiir die Herstel-
lung und Vorhaltung von Laufwegen z.B. aus Schaltafeln sind
einzukalkulieren.

Direkter Kontakt zwischen metallischen Komponenten und der
Carbonfaserbewehrung ist zwingend auszuschlieRRen.

Die Flachenangabe bezieht sich auf die reine Ansichtsflache
des Bauteils - ohne Beriicksichtigung von Ubergreifungslangen,
Verschnitt und Gitter flir begleitende Prifungen. Diese Menge
istin Pos. 04.__.0100 vergutet.

Die statisch erforderliche Lagenanzahl wird bei der Flachenan-
gabe beriicksichtigt.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0030 0,000 m?

Liefern der CARBOrefit®-Carbonbewehrung Typ 1, Sonderaus-

fiihrung reverees eeaenes

Liefern der nach statischen Vorgaben vorgeschriebenen
CARBOTrefit®-Carbongitter. Die Carbongitter missen den Vor-
gaben der abZ/aBG Z-31.10-182 entsprechend oder gleichwer-
tige Eigenschaften aufweisen. Verwendbarkeitsnachweis der
Carbonbewehrung entsprechen der abZ/aBG des DIBt zur Ver-
starkung von Stahlbeton mit Carbonbeton mit der Zulassungs-
nummer Z-31.10-182. Gittertyp: CARBOrefit® Typ 1 Sonderaus-
fihrung. Ungleiche Gittertragfahigkeit in Langs- und Querrich-
tung. Ausfiihrung als ebenes Gitter. Carbongitter CARBOrefit®
Typ 1 Sonderausfiihrung nach abZ/aBG Z-31.10-182. Eigen-
schaften der getrankten Faserstrange nach abZ/aBG Z-31.10-
182, Tabelle 2.1:

e Mittelwert der Zugfestigkeit des getrankten Fa-
serstrangs: = 1.700 N/mm?

e Mittelwert des Elastizitatsmodul des getrankten Fa-
serstrangs: = 170.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des getrank-
ten Faserstrangs im Carbonbeton: > 1.550 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Bruchdehnung des ge-
trankten
Faserstrangs im Carbonbeton: 2 0,75 %

e Einzelwert des Elastizitaitsmoduls des getrankten
Faserstrangs im Carbonbeton: > 160.000 N/mm? und
<260.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der auf die Faserstranglangs-
richtung bezogenen Verbundfestigkeit eines Fa-
serstrangs: 4,0 N/mm

Richtungen der Faserstrdnge (Ldngs-/Querrichtung): 0°/90°
Langsrichtung = Kettrichtung
Querrichtung = Schussrichtung

Bewehrungsquerschnitt:

1.000 1
ag [mm] . oy Oxf,nm = Nk 'AKf,nmr AKf,nm =18 mm?
ax Gitterweite der Faserstrange in Kettrichtung

Langsrichtung min. 140 mm?/m
1.000 1

ng = as [mm] ' m’ Ostnm = Ng 'ASf,nm' ASf,nm =0,45 mm? fiir
12 K-Fasern, Agtnm = 1,8 mm? fiir 48 K / 50 K-Fasern und

as Gitterweite der Faserstrange in Schussrichtung
Querrichtung min. 20% der Langsrichtung, max. Langsrichtung
Gitterweite (Langs-/Querrichtung): ................. mm
Lieferabmessungen: auf Anfrage bei Hersteller, bauseits zu-
schneidbar.

Lieferung und Lagerung nach Angaben des Planers. Die aktuel-
len technischen Unterlagen des Herstellers sowie die abZ/aBG
Z-31.10-182 sind zu beachten.

Eine direkte Begehung der Bewehrung im Zuge der Ausfiih-
rungsarbeiten ist zu vermeiden. Zusatzaufwand fiir die Herstel-
lung und Vorhaltung von Laufwegen z.B. aus Schaltafeln sind

einzukalkulieren.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0040 0,000 m?

Direkter Kontakt zwischen metallischen Komponenten und der
Carbonfaserbewehrung ist zwingend auszuschlielRen.

Die Flachenangabe bezieht sich auf die reine Ansichtsflache
des Bauteils - ohne Beriicksichtigung von Ubergreifungslangen,
Verschnitt und Gitter flir begleitende Prifungen. Diese Menge
ist in Pos. 04.__.0100 vergutet.

Die statisch erforderliche Lagenanzahl wird bei der Flachenan-
gabe beriicksichtigt.

Liefern CARBOrefit®-Carbonbewehrung Typ 3, Regelausfiih-

rung cerereee e

Liefern der nach statischen Vorgaben vorgeschriebenen CAR-
BOrefit®-Carbongitter. Die Carbongitter miissen den Vorgaben
der abZ/aBG Z-31.10-182 entsprechen oder gleichwertige Ei-
genschaften aufweisen. Verwendbarkeitsnachweis der Car-
bonbewehrung entsprechend der abZ/aBG des DIBt zur Ver-
starkung von Stahlbeton mit Carbonbeton mit der Zulassungs-
nummer Z-31.10-182. Gittertyp: CARBOrefit® Typ 3 Regelaus-
fliihrung. Ungleiche Gittertragfahigkeit in Langs- und Querrich-
tung. Ausfiihrung als ebenes Gitter. Carbongitter CARBOrefit®
Typ 3 Regelausfiihrung nach abZ/aBG Z-31.10-182. Eigenschaf-
ten der getrankten Faserstrange nach abZ/aBG 7-31.10-182,
Tabelle 2.1:

o Mittelwert der Zugfestigkeit des getrankten Fa-
serstrangs:> 2.700 N/mm?

e  Mittelwert des Elastizitaitsmodul des getrankten Fa-
serstrangs: = 170.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des getrank-
ten Faserstrangs im Carbonbeton: > 2.250 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Bruchdehnung des ge-
trankten Faserstrangs im Carbonbeton: > 1,1 %

e Einzelwert des Elastizitdtsmoduls des getrankten Fa-
serstrangs im Carbonbeton: > 160.000 N/mm? und
<260.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der auf die Faserstranglangs-
richtung bezogenen Verbundfestigkeit eines Fa-
serstrangs: > 10,0 N/mm

Richtungen der Faserstrange (Ldngs-/Querrichtung): 0°/90°
Bewehrungsquerschnitt (Langs-/Querrichtung):

142/28 mm?/m

Gitterweite (Langs-/Querrichtung): 12,7 | 16 +0/-2 mm
Lieferabmessungen: auf Anfrage bei Hersteller, bauseits zu-
schneidbar

Lieferung und Lagerung nach Angaben des Planers. Die aktuel-
len technischen Unterlagen des Herstellers sowie die abZ/aBG
Z-31.10-182 sind zu beachten.

Eine direkte Begehung der Bewehrung im Zuge der Ausfiih-
rungsarbeiten ist zu vermeiden. Zusatzaufwand fiir die Herstel-
lung und Vorhaltung von Laufwegen z.B. aus Schaltafeln sind
einzukalkulieren.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0050 0,000 m?

Direkter Kontakt zwischen metallischen Komponenten und der
Carbonfaserbewehrung ist zwingend auszuschlielRen.

Die Flachenangabe bezieht sich auf die reine Ansichtsflache
des Bauteils - ohne Beriicksichtigung von Ubergreifungslangen,
Verschnitt und Gitter flir begleitende Prifungen. Diese Menge
ist in Pos. 04.__.0100 vergutet.

Die statisch erforderlich Lagenanzahl wird bei der Flachenan-
gabe beriicksichtigte.

Liefern CARBOrefit®-Carbonbewehrung Typ 3, Sonderausfiih-
rung

Liefern der nach statischen Vorgaben vorgeschriebenen CAR-
BOrefit®-Carbongitter. Die Carbongitter miissen den Vorgaben
der abZ/aBG Z-31.10-182 entsprechen oder gleichwertige Ei-
genschaften aufweisen. Verwendbarkeitsnachweis der Car-
bonbewehrung entsprechend der abZ/aBG des DIBt zur Ver-
starkung von Stahlbeton mit Carbonbeton mit der Zulassungs-
nummer Z-31.10-182. Gittertyp: CARBOrefit® Typ 3 Sonderaus-
fihrung. Ungleiche Gittertragfahigkeit in Langs- und Querrich-
tung. Ausfihrung als ebenes Gitter. Carbongitter CARBOrefit®
Typ 3 Sonderausfiihrung nach abZ/aBG Z-31.10-182. Eigen-
schaften der getrankten Faserstrange nach abZ/aBG Z-31.10-
182, Tabelle 2.1:

e Mittelwert der Zugfestigkeit des getrankten Fa-
serstrangs:
> 2.700 N/mm? Mittelwert des Elastizitdtsmodul des
Mittelwert der Zugfestigkeit des getrankten Fa-
serstrangs: = 2.700 N/mm?

o Mittelwert des Elastizitdtsmoduls des getrankten Fa-
serstrangs: = 170.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des getrank-
ten Faserstrangs im Carbonbeton: > 2.250 N/mm?

e Charakteristischer Wert der Bruchdehnung des ge-
trankten Faserstrangs im Carbonbeton: 21,1 %

e Einzelwert des Elastizitatsmoduls des getrankten Fa-
serstrangs im Carbonbeton: > 160.000 N/mm? und
<260.000 N/mm?

e Charakteristischer Wert der auf die Faserstranglangs-
richtung bezogenen Verbundfestigkeit eines Fa-
serstrangs: > 10,0 N/mm

Richtungen der Faserstréange (Ldngs-/Querrichtung): 0°/90°
Langsrichtung = Kettrichtung
Querrichtung = Schussrichtung

Bewehrungsquerschnitt:

1.000 1 _ 5
ax (mm] ’ ;, Okt nm = Nk 'AKf,nml AKf,nm =1,8mm
ayk Gitterweite der Faserstrange in Kettrichtung

Langsrichtung min. 35,4 mm?2/m

ng =

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0060 0,000 m?

04.0070 0,000

m

2

1.000 1 2 o
ng = o 05t nm = Ns * Astnms Astam = 0,45 mm? flir

24 K-Fasern, Asgnm = 1,8 mm? flr 48 K / 50 K-Fasern und

as Gitterweite der Faserstrange in Schussrichtung
Querrichtung min. 20% der Langsrichtung, max. Langsrichtung
Gitterweite (Langs-/Querrichtung): .......... mm
Lieferabmessungen: auf Anfrage bei Hersteller, bauseits zu-
schneidba

Lieferung und Lagerung nach Angaben des Planers. Die aktuel-
len technischen Unterlagen des Herstellers sowie die abZ/aBG
Z-31.10-182 sind zu beachten.

Eine direkte Begehung der Bewehrung im Zuge der Ausfiih-
rungsarbeiten ist zu vermeiden. Zusatzaufwand fiir die Herstel-
lung und Vorhaltung von Laufwegen z.B. aus Schaltafeln sind
einzukalkulieren.

Direkter Kontakt zwischen metallischen Komponenten und der
Carbonfaserbewehrung ist zwingend auszuschlief3en.

Die Flachenangabe bezieht sich auf die reine Ansichtsflache
des Bauteils - ohne Beriicksichtigung von Ubergreifungslangen,
Verschnitt und Gitter fiir begleitende Prifungen. Diese Menge
istin Pos. 04._ .0100 vergltet.

Die statisch erforderlich Lagenanzahl wird bei der Flachenan-
gabe beriicksichtigte.

Umformen und Liefern nichtmetallischer CARBOrefit®-Form-

bewehrung Profilform: L e e

CARBOrefit®-Formbewehrung aus dauerhaftem und medien-
bestdandigem, carbonfaserverstarktem Kunststoff (CFK) aus der
ebenen Bewehrung der Pos. 04.0020 / 30 / 40 / 50 umformen.
Ausfiihrung als Formgitter.

Bewehrungspositionen gemal Planunterlagen:
Pos. ...: Konstruktive Bewehrung

Liefer-Abmessungen:

Profilform: L

Abmessungen entsprechend den Angaben des Planers in der
finalen Ausfiihrungsplanung.
Voraussichtliche Abmessungen:
Schenkelldange B1 = ... cm,
Offnungswinkel a = ... °,
Schenkelldange B2 = ... cm,
Einzellange der Profile L=... m,
Biegerollendurchmesser Dy, = ... mm,
bauseits zuschneidbar.

Umformen und Liefern nichtmetallischer CARBOrefit®-Form-
bewehrung Profilform: U

CARBOrefit®-Formbewehrung aus dauerhaftem und medien-
bestdndigem, carbonfaserverstarktem Kunststoff (CFK) aus der
ebenen Bewehrung der Pos. 04.0020 / 30 / 40 / 50 umformen.
Ausfiihrung als Formgitter.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0080 0,000

04.0090 0,000

m

m

2

2

Bewehrungspositionen gemald Planunterlagen:
Pos. ...: Konstruktive Bewehrung

Liefer-Abmessungen:

Profilform: U

Abmessungen entsprechend den Angaben des Planers in der
finalen Ausfiihrungsplanung.
Schenkelldange B1 = ... cm,
Offnungswinkel a1/2 = ... °,
Schenkelldange B2 = ... cm,
Offnungswinkel a2/3 = ... °,
Schenkelldange B3 = ... cm,
Einzellange der Profile L=... m,
Biegerollendurchmesser Dy = ... mm,
bauseits zuschneidbar.

Umformen und Liefern nichtmetallischer CARBOrefit®-Form-
bewehrung Profilform: Z

CARBOrefit®-Formbewehrung aus dauerhaftem und medien-
bestandigem, carbonfaserverstarktem Kunststoff (CFK) aus der
ebenen Bewehrung der Pos. 04.0020 / 30 / 40 / 50 umformen.
Ausfihrung als Formgitter.

Bewehrungspositionen gemal Planunterlagen:
Pos. ...: Konstruktive Bewehrung

Liefer-Abmessungen:

Profilform: Z

Abmessungen entsprechend den Angaben des Planers in der
finalen Ausfihrungsplanung.
Voraussichtliche Abmessungen:
Schenkellange B1 = ... cm,
Offnungswinkel a1/2 = ... °,
Schenkellange B2 = ... cm,
Offnungswinkel a2/3 = ... °,
Schenkelldnge B3 = ... cm,
Einzelldnge der Profile L=... m,
Biegerollendurchmesser Dy = ... mm,
bauseits zuschneidbar.

Umformen und Liefern nichtmetallischer CARBOrefit®-Form-
bewehrung Profilform: Freiform
CARBOrefit®-Formbewehrung aus dauerhaftem und medien-
bestdndigem, carbonfaserverstarktem Kunststoff (CFK) aus der
ebenen Bewehrung der Pos. 04.0020 / 30 / 40 / 50 umformen.
Ausfiihrung als Formgitter.

Bewehrungspositionen gemal Planunterlagen:
Pos. ...: Konstruktive Bewehrung

Liefer-Abmessungen:
Profilform: Freiform

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Abmessungen entsprechend den Angaben des Planers in der
finalen Ausfiihrungsplanung.
Bauseits zuschneidbar.

04.0100 0,000 Psch AufmaB/Zuschnitt
AufmaR, Zu-, Ausschnitte, sowie Verankerungs- und Ubergrei-
fungslangen der CARBOrefit®-Carbongitter erfolgen unter vor-
heriger Priifung der Malle am Bestand und sind entsprechend
der Herstellerangaben, der abZ/aBG Z-31.10-182 bzw. der Aus-
fihrungsplanung im Positionspreis einzukalkulieren. Es erfolgt
keine gesonderte Verglitung.

04.0110 0,000 m? Auftrag der ersten Feinbetonschicht e e
Auftrag im Nassspritzverfahren oder im Handlaminieren
Schichtdicke: 3 -5 mm
Inkl. der zu beriicksichtigenden Arbeitsunterbrechungen und
Ausbildung von Arbeitsfugen Prifung, Dokumentation der
Schichtdicke, der Diiseneinstellung, der verarbeitenden Fein-
betonmenge und das mischen des Betons.
Rickprall und Betonreste sind zu entsorgen

04.0120 0,000 m? mehrlagige Verstirkung gem. Pos. 04.0110 e e
Wiederholung gem. Pos. 04.0110 je nach statischem Erforder-
nis bzw. Ausfiihrungsplanung

04.0130 0,000 m? Zulage zu Pos. 04.0110 e es s
Zulage fiir das Auftragen des Feinbeton tUberkopf gem. Pos.
04.0110

04.0140 0,000 m? Einbringen und Einarbeiten der Gitter e v
Einbringen und Einarbeiten der Gitter unter Berlcksichtigung
der Vorgaben (Ubergreifungsldngen, Haupttragrichtung, etc.)
der Ausfiihrungsplanung. Priifung und Dokumentation der ge-
forderten Ubergreifungslangen und der verarbeitenden Gitter.
Abrechunung erfolgt nach der Ansichtsfliche, Uberpriifungs-
langen werden nicht bericksichtigt.
Prifung der Lagengenauigkeit.

04.0150 0,000 m? mehrlagige Verstirkung gem. Pos. 04.0140 cevereee ereereenes
Wiederholung gem. Pos. 04.0140 je nach statischem Erforder-
nis bzw. Ausfiihrungsplanung

04.0160 0,000 m?  Zulage zu Pos. 04.0140 cevveenrne aevaerenens
Zulage fiir das Einarbeiten der Gitter Giberkopf gem. Pos.
04.0140
inkl. notwendiger temporarer Unterstltzungen

04.0170 0,000 m? Zulage Anwendung von CARBOrefit®-Formbewehrung

Einbringen und Einarbeiten der CARBOrefit®-Formgitter unter
Beriicksichtigung der Vorgaben (Ubergreifungsldngen, Haupt-
tragrichtung,

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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cARBorefit -

Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0180 0,000 m?

04.0190 0,000 m?

04.0200 0,000 Ifm

04.0210 0,000 Ifm

04.0220 0,000 m?

etc.) der Ausfiuhrungsplanung. Priiffung und Dokumentation
der geforderten Ubergreifungsliangen und der verarbeiteten
Gitter. Abrechnung erfolgt nach der Ansichtsflache.

Prifung der Lagengenauigkeit.

Auftrag der Feinbetonabschlussschicht cevereee eeaeans

Auftrag im Nassspritzverfahren oder im Handlaminieren
Schichtdicke: 3 -5 mm

Inkl. der zu beriicksichtigenden Arbeitsunterbrechungen und
Ausbildung von Arbeitsfugen Priifung, Dokumentation der
Schichtdicke, der Diiseneinstellung, der verarbeitenden Fein-
betonmenge und das mischen des Betons.

Rickprall und Betonreste sind zu entsorgen.

Zulage zu Pos. 04.0180 e e

Zulage fiir das Auftragen des Feinbeton Uberkopf
gem. Pos. 04.0180

Zulage Gratausbildung cevereee eevaenne

Die Gratausbildung umfasst die prazise Gestaltung von scharf-
kantigen Graten unter Einbeziehung von Hilfsschalungen. Hier-
bei wird auf eine sorgfaltige Ausbildung der Grate Wert gelegt,
um eine glatte und gleichmaRige Oberflaiche gemaR den vorge-
gebenen Anforderungen zu gewahrleisten. Als Teil dieser Ta-
tigkeit ist die Erstellung und Installation von temporaren Kan-
tenschalungen vorgesehen, um die Arbeit an den Graten zu er-
leichtern und ihre Integritat wahrend des Prozesses zu sichern.
Der Leistungsumfang erstreckt sich auch auf die Beschaffung
des bendtigten Materials, das prazise Zuschneiden der Scha-
lungskomponenten sowie den fachgerechten Einbau entlang
der scharfkantigen Grate. Nach Abschluss der Arbeiten wird
die ordnungsgemale Entfernung der Hilfsschalungen durchge-
flhrt, wobei darauf geachtet wird, keine Schaden zu verursa-
chen.

Zulage Kehlausbildung e e

Die Kehlausbildung umfasst die prazise Ausgestaltung von
Eckkehlen unter Einbeziehung von geeignetem Hilfsmittel.
Hierbei wird besonderer Wert auf eine akkurate Formgebung
der Ecken gelegt, um eine ebenmalige und ansprechende
Oberflache gemal den festgelegten Standards zu gewahrleis-
ten.

Nachbehandlung e e

Mindestens 7-tagige sorgfaltige Nachbehandlung mit feuchten
Jutebahnen, Planen 0.4., je nach Witterung auch mit Folien
oder warmedammenden MalBnahmen zum Schutz vor Witte-
rungseinfllissen und vorzeitigem Austrocknen der Verstar-
kungsflache. Wahrend der Nachbehandlung muss sicherge-
stellt werden, dass die Jutebahnen o.4. konstant feucht gehal-
ten werden.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

04.0230 0,000 m?

04.0240 0,000 Stk

04.0250 0,000 Psch

04.0260 0,000 Psch

Zulage zu Pos. 04.0220
Zulage fiir die Nachbehandlung des Feinbeton tberkopf gem.
Pos. 04.0220

VerschlieBen der Lécher von den Haftzugpriifungen
Verschluss der Locher der erfolgten Haftzugversuche oberfla-
chengleich zur Umgebung.

Bauiiberwachung der Carbonbeton-Verstarkung

Die Bautiberwachung umfasst eine Vielzahl von essenziellen
Aufgaben. Die Aufgabenstellung beinhaltet die kontinuierliche
Uberwachung und exakte Steuerung des Baufortschritts, der
strikt in Ubereinstimmung mit dem vorab etablierten Zeitplan
voranzutreiben ist. Im Falle potenzieller Verzégerungen oder
absehbarer Engpasse soll eine proaktive Vorgehensweise er-
griffen werden. Hierbei werden derartige Situationen identifi-
ziert und entsprechend wirkungsvolle GegenmaRnahmen kon-
zipiert, um das Projekt wieder auf den vorgesehenen Kurs zu
bringen. Gleichzeitig erfahrt die akribische Einhaltung samtli-
cher geltender UV- und behérdlichen Vorschriften wahrend
des gesamten Bauprozesses hochste Prioritat. Dies schlielt die
Koordination von notwendigen Genehmigungen und Priifun-
gen mit ein. Die Gewahrleistung der prazisen Ausfihrung der
Carbonbeton-VerstarkungsmaRnahmen gemaR der abZ/aBG Z-
31.10-182 stellt einen weiteren wesentlichen Bestandteil die-
ser Tatigkeit dar. In enger Zusammenarbeit mit branchenspezi-
fischen Experten werden umfassende Qualitatskontrollen und
-priifungen durchgefiihrt, um die einwandfreie Umsetzung zu
garantieren. Neben diesen Hauptaufgaben ist es duerst wich-
tig, eine umfassende Projektdokumentation sorgfaltig zu fiih-
ren. Dazu gehoren detaillierte Berichte, Protokolle und auch
Fotos, die den gesamten Ablauf des Projekts auf klare und ver-
standliche Weise dokumentieren. Am Ende werden umfas-
sende Abschlussberichte erstellt und die abschlieBende Doku-
mentation wird in bestmoglichem Zustand dem Auftraggeber
Ubergeben

Entsorgung Verschnitt Carbongitter

Die Abfélle aus der Konfektionierung oder Anpassungsarbeiten
des Carbongitters sind ordnungsgemaR zu entsorgen. Die Ab-
falle gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV, Stand 2020)
gekennzeichnet werde. Hier bietet sich der Schlissel ,,07 02 13
Kunststoffabfalle” (enthalt Carbonfasern) oder "170107 mine-
ralische Bauabfalle" an. Dieser Abfallschllssel sollte fiir ausge-
hartete CFK-Abfalle angewendet werden.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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